[bookmark: _Hlk209515809]Тема урока 1/2: Кристаллизация металла шва: механизм кристаллизации, влияние скорости сварки, примесей, вибраций на характер кристаллизации. Зона термического влияния: понятие, ширина зоны, особенности зоны термического влияния при газовой сварке.
Изучение влияния окалины, ржавчины и влаги на образование пор и трещин в металле шва.

Задание: Изучить самостоятельно тему используя интернет ресурсы, ответить на вопросы по теме, составить конспект.
Вопросы:
1. Определение: кристаллизация металла шва.
2. Сущность механизма кристаллизации.
3. Зона термического влияния сварного шва.
4. Влияние окалины, ржавчины и влаги на образование пор и трещин в металле шва.


